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B WERKSTOFFE
Transparentes oder durchgeférbtes Polycarbonat 2.0 aus nachwachsenden
Rohstoffen.
gz
4
3
B4 PQ 74 72 E5 E6
Clasklar Fumé Staubblau  Bernstein Weifglénzend Schwarzgléinzend
4897 4898 4899

Neues Polycarbonat 2.0, ein Material, fir das in der Synthesephase ein emeuerbarer Rohstoff
aus der Zellstoff- und Papierindustrie verwendet wird. Das Ferfigungsverfahren des Materials
ist ISCC*zertifiziert (*Infernational Sustainability and Carbon Certification = Internationale
Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierung)
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4897 2 4.4 0.077 36X58X36
4898 2 7.6 0.171 40X107X40
4899 2 8.2 0.218 43X118X43



