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Tubolare di ferro verniciato in epoxipoliestere

@
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Bianco Nero Rosso
SEDUTA
Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto
RIVESTIMENTO
Velluto
0 2 3 4 5
Tortora Rosa Ottanio Rosso Verde
cardinale bosco
Trevira™ 0’
- A B C D
} Vs Beige Arancio Crigio Verde

Q] Per andare maggiormente incontro alle esigenze degli spazi dedicati alla
collettivita, Foliage & disponibile anche in versione personalizzabile con tessuto
fornito dal cliente.

Dimensione tessuto personalizzato per rivestimento singolo pezzo:

poltrona: 140x180 cm. divano: 140x800 cm.

EN1022:2005 ~ Conforme

EN16139:2013 ~ Conforme
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GAMBE

Tubolare di ferro verniciato in epoxipoliestere

B N R

Bianco Nero Rosso
SEDUTA
Imbottito in schiuma poliuretanica ricoperto in tessuto
RIVESTIMENTO
Velluto
0 2 3 4 5
Tortora Rosa Ottanio Rosso Verde
cardinale bosco
Trevira™ 0’
A B C D
Beige Arancio Grigio Verde

0’ Versione resistente al fuoco
Test di reazione al fuoco ITUNI 9175, EN1021 classe 1M omologazione ministeriale
n MI1848D20D1IMO0017 - n MI1848D20D1IMO0016

UK Standard - Rivestimento Panno BS5852 S5, BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIB5
UK Standard - Rivestimento Trevira™ BS 7176 Medium Hazard - S.I. 1324 - CRIB5S
US - California Standard TB 117

EN1022:2005 ~ Conforme
EN16139:2013 ~ Conforme
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6085 1 44.0 1.082 76X80X178 6.5 (livello imo) L2

1 8.8 0.2 95X60X35 6.24 (livello imo) 12 107




